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1 . APRESENTACAO

Maxxion R € um cimento a base de ionbmero de vidro autopolimerizavel (ativacdo quimica), altamente
resistente, disponivel em duas apresentacdes comerciais: com ou sem radiopacidade. Na sua verséo sem
radiopacidade é estético (apresenta certo grau de translucidez), com viscosidade adequada, indicado para
trabalhos restauradores e cimentacao proviséria. Apresenta excelente biocompatibilidade com o tecido pulpar,
com baixissimo risco de sensibilidade pés-operatéria. Tem elevada resisténcia adesiva a estrutura dental,
aderindo-se quimicamente a dentina e ao esmalte, o que descarta a necessidade de se promover retencoes
mecanicas para sua aplicagao, além de garantir um 6timo selamento marginal na cavidade e inibir a formagao
de fendas. Fornece uma liberacéo de fluoreto prolongada e elevada (atua como um reservatério de fons de
flior), promovendo a remineralizacéo da estrutura dental e evitando o aparecimento e a recidiva de caries e
infiltracdo marginal. Este reservatoério de fluoreto pode ser recarregado com o uso de dentifricios, colutérios ou
aplicacoes topicas de fllor, 0 que permite a incorporacéo de grandes quantidades de fluoretos.

Maxxion R é apresentado na forma de pd, que deve ser misturado ao &cido policarboxilico no momento da
sua utilizagao. Suas excelentes propriedades de molhabilidade permitem uma facil aglutinacao, em menos
de 60 segundos. Sua adequada consisténcia contribui para facil aplicagédo e o tato de apresentar presa
rapida (3 a 4 minutos) € um ponto positivo para agilizar o trabalho clinico.

2. COMPOSICAO BASICA (APOS A MISTURA DAS FASES)

Vidro de Aluminofluorsilicato, Acido Policarboxilico, Acido Tartarico, Fluoreto de Célcio e Agua.

3. PRINCIPAIS CARACTERISTICAS

* E autopolimerizavel (ativagao quimica).

«  E estético, apresentando certo grau de translucidez (versao sem radiopacidade).

* Apresenta viscosidade adequada.

* Apresenta excelente biocompatibilidade.

e Adere quimicamente a dentina e ao esmalte.

* Libera ions fltor e atua como um reservatorio recarregavel deste fon.

e Fécil de manipular e ser inserido na cavidade, oferecendo maior praticidade para o dentista, evitando erros.

« Ede presa rapida, o que contribui para agilizar o trabalho clinico e reduz o risco de contaminacao por
saliva durante fase de presa (critica).

4. INDICACOES DE USO

* Restauracoes de dentes deciduos (todas as classes).

e Técnica de ART.

* Restauraces provisorias em dentes permanentes.

* Base de restauraces de quaisquer materiais (provisérias e/ou definitivas).
* Lesbes nao cariosas.
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5. APRESENTACAO DO PRODUTO

Kit: embalagem contendo 1 frasco de cimento em po6 (com 10g), 1 frasco de liquido (com 8g), 1 dosador para
0 po e 1 bloco para espatulacdo. Disponivel nas cores A2 e A3.

Embalagem individual de po6: 1 frasco de cimento em pd (com 10g), 1 dosador para o pd e 1 bloco de
espatulacdo. Disponivel nas cores A2 e A3.

Embalagens individuais de liquido: 1 frasco de liquido (com 8g).

6. PROPRIEDADES MECANICAS E FiSICO-QUIMICAS

ATabela 1 mostra as principais propriedades mecanicas e fisico-quimicas do Maxxion R. O produto apresenta
propriedades mecanicas que satisfazem normas internacionais, como a ISO 4049.

Propriedades Resultado

Resisténcia & compressao 102, 4 + 6,2 MPa
Resisténcia a flexdo 29,5 + 3,6 MPa
Dureza Knoop 101,1 +£49.,0
Liberacao de fluoreto apos 24h Mayor que 20 pg/cm’

Tabela 1: Principais propriedades mecanicas e fisico-quimicas do Maxxion R

6.1. Resisténcia a compressao e a flexao

A resisténcia a compressao e a flexdo de Maxxion R (FGM) foi comparada em relagcédo aos cimentos de
ionébmero de vidro Ketac Molar (3M/ESPE), Fuji IX (GC América), Riva (SDI) e Vitro Molar (DFL). Para o teste
de flexao foram confeccionados 10 corpos de prova com dimensdes de 25x2x2 mm (1ISO9917-2), e para o
teste de compresséao corpos de prova cilindricos foram confeccionados nas dimensoes de 6x4 mm (altura x
diametro). Os corpos de prova foram armazenados em vaselina liquida a 37°C por 24 horas, e submetidos
aos ensaios de resisténcia a compresséo e flexado. A Figura 1 mostra que Maxxion R apresentou resisténcia
a compressao semelhante a dos outros cimentos analisados, com excegao do Ketac. A Figura 2 mostra que
Maxxion R apresentou resisténcia a flexao superior a dos cimentos Riva e Vitro Molar, e semelhante a dos
cimentos Ketac e Fuiji IX.

Figura 1. Avaliacdo da resisténcia a
compressao de diferentes marcas de
cimentos a base de ionémero de vidro.
Letras diferentes representam diferencga
estatistica (p0,05). Cortesia do Prof.
Rubens Corte Real de Carvalho, da
Profa. Daniela Procida Raggio e da CD
Clarissa Calil Bonifacio, da Faculdade de
Odontologia da Universidade de S3o Paulo
(FO-USP).

Resisténcia & compressao (MPa)

Katac Fuji IX Riva Maxxion B Witrg Malar
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Figura 2. Avaliagdo da resisténcia
a flexdo de diferentes marcas de
cimentos 3 base de iondmero de
vidro. Letras diferentes representam
diferenca estatistica (p0,05). Cortesia
do Prof. Rubens Corte Real de Carvalho,
da Profa. Daniela Procida Raggio e da
CD Clarissa Calil Bonifacio, da FO-USP.

Resisténcia & flaxao (MPa)

Katac Fuji I¥ Riva Maocion R Wit Malar

6.2 Teste de dureza

A dureza tem sido freqlUentemente utilizada como um indice da capacidade de um material resistir ao
desgaste e a abraséo.

A dureza Knoop de Maxxion R foi avaliada em relagao a outros cimentos de ionémeros de vidro nacionais:
Vitro Molar (DFL) e Vidrion R (SS White). Os corpos de prova foram confeccionados em moldes de PVC, e
apds 10 minutos imersos em solugao oleosa (vaselina liquida), a 37°C por 24 horas. As superficies foram
polidas e analisadas para dureza Knoop (3 indentacdes por amostra). As anélises foram repetidas apoés 1
semana. A Figura 3 mostra que Maxxion R apresenta dureza superficial superior a do Vidrion R.
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Figura 3. Avaliagdo da dureza

Knoop de diferentes marcas de
cimentos 8 base de ionémero
de vidro. Letras diferentes
representam diferenca
estatistica (p0,05). Cortesia de
Fragnan et al, da Faculdade Sao
Leopoldo Mandic, Campinas.

a0

Dureza Knoop

40

20

Mazion R Widrion R Witra Malar

Em um segundo momento avaliou-se a microdureza Vickers de Maxxion R em relacdo a outros cimentos
de ionémero de vidro indicados para a técnica restauradora atraumatica (ART). As analises dos cimentos
ChempFlex (Dentsply), Fuiji IX (GC América), Magic Glass ART (Vigodent), Maxxin R (FGM) e Vidrion R (SS White),
foram realizadas na presenca (verniz do Fuji IX ou esmalte para unha) ou auséncia de protecéo superficial,
em diferentes periodos de armazenamento em agua destilada (por 24 h, 7 e 30 dias). Os valores médios
de microdureza estao representados nas Figuras de 4 a 6. Em ordem decrescente, os melhores resultados
foram encontrados, respectivamente, para o Fuji IX, ChemFill e Maxxion R, Magic Glass e Vidrion R. Apos 24
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h de armazenamento, os maiores valores de microdureza foram obtidos pelo Fuji IX, independentemente do
tipo de protecao utilizado (Figura 4).

Apds 24 h, para o Maxxion R, os melhores resultados de microdureza foram encontrados na presenca de
protecdo superficial com o verniz da Fuji IX (Figura 4). Apds 7 e 30 dias de armazenamento, os melhores
resultados nos valores de microdureza foram encontrados para o Fuji IX, especialmente na presenca de
protecdo superficial com esmalte de unhas e verniz, respectivamente (Figuras 5 e 6). Apds 7 e 30 dias de
armazenamento, nao houve diferencas significativas no padrao de microdureza do Maxxion R (Figuras 5 e
6). Estes dados indicam os valores de microdureza sao influenciados pelo tipo de protecao superficial e pelo
tempo de armazenamento dos cimentos de iondmero de vidro. Dentre 0os materiais nacionais analisados
neste estudo, os melhores resultados foram apresentados pelo Maxxion R.

I ausente
I esmalte
I verniz Fuji IX

80 4

Figura 4. Avaliacdo da dureza Vickers de
diferentes marcas de cimentos a base de
ionémero de vidro na presenca (verniz do
Fuji IX ou esmalte para unha) ou auséncia

a a a
bb,c
d [
dd deg
€ de protegdo superficial, apés 24 h de
40 4 i armazenamento em dgua destilada (n="12).
Letras diferentes representam diferenca
estatistica (p0,05). Cortesia de Shintome
20 4 LK. Tese de Doutorado apresentada a
Faculdade de Odontologia Sao José dos
Campos, Universidade Estadual Paulista
0 (UNESP).

Chemfill - FujiIX --Magic Glass -- Maxxion R -- Vidrion R
24h de armazenamento

60 4

Teste de Micro dureza Vickers

I ausente
I esmalte
I verniz Fuji IX

100

80 Figura 5. Avaliagao da dureza Vickers de

diferentes marcas de cimentos a base de

a,b? b
1 c,é:'d d cc‘dc,d

60 e ionémero de vidro na presenca (verniz do
er’ i Fuji IX ou esmalte para unha) ou auséncia
1 f de protegdo superficial, apés 7 dias
40 de armazenamento em agua destilada
] (n=12). Letras diferentes representam
diferenga estatistica (p0,05). Cortesia
201 de Shintome LK. Tese de Doutorado
| apresentada a Faculdade de Odontologia

o S0 José dos Campos, UNESP.

Chemfill - Fuji IX  -- Magic Glass -- Maxxion R -- Vidrion R
7 dias de armazenamento

Teste de Micro dureza Vickers
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g'b T Il ausente
100 + Il esmalte
I verniz Fuji IX
» 80 ) - )
g Cce cc® Figura 6. Avaliagdo da dureza Vickers de
& diferentes marcas e cimentos a base de
S 60 deSde de iondmero de vidro na presenca (verniz do
E B fref FujiIX ou esmalte para unha) ou auséncia
g de protegdo superficial, apés 30 dias
'€ 404 de armazenamento em agua destilada
i) (n=12). Letras diferentes representam
2 0 diferenga estatistica (p0,05). Cortesia
[ de Shintome LK Tese de Doutorado
apresentada a Faculdade de Odontologia
i Sao José dos Campos, UNESP.
Chemfill --  FujiIX --Magic Glass -- Maxxion R -- Vidrion R

30 dias de armazenamento

6.3 Analise da liberagao de ions flior e da capacidade de recarga do reservatério de fluoreto

Pelo fato de os cimentos de iondémero de vidro promoverem tanto a liberacéo quanto a liberagéo de fluoreto,
eles podem ser considerados verdadeiros reservatérios intra-bucais deste fon, atuando como um eficiente
mecanismo de prevencao da cérie.

A capacidade de liberacéo de flior do Maxxion R (FGM) foi avaliada in vitro comparativamente a outros
cimentos de iondmero de vidro convencionais [Vidrion R (SS White), Vitro Fil (DFL), Vitro Molar (DFL), Ketac
Molar (3M ESPE), Riva (SDI)] ou modificados por resina [Vitro Fil LC (DFL), Vitermer (3M ESPE)], antes e
apos a recarga com gel de fluoreto de sddio (NaF) neutro a 2% (Flutop Gel, SS White), por 4 minutos. Como
controle utilizou-se a resina Z-250 (3M ESPE). Cinco corpos-de-prova de cada material foram confeccionados,
utilizando-se uma matriz de teflon, e imersos em 5 mL de dgua deionizada. As anélises da liberagdo de flior
foram realizadas nos dias 1, 2, 3, 5, 7 e 14. A recarga foi realizada no 15°. dia, e novas analises da liberagéo
de fltor foram realizadas 1, 2, 7 e 14 pés recarga. A Figura 7 mostra que Maxxion R apresentou a maior
liberacdo de ions fltor ao longo dos dias, especialmente nas primeiras 24 horas. Em ordem decrescente,
0s materiais com maior liberagcéo de fltior foram Maxxion R, Vidrion R, Vitro Fil, Vitro Molar, Vitro Fil LC, Riva,
Vitremer, Ketac Molar, e Z-250, respectivamente. No periodo pds-recarga, os materiais com maior liberagéao
de fltor foram, respectivamente, Vitro Fil LC, Maxxion R, Vidrion R, Vitremer e Vitro Molar, Vitro Fil, Riva, Ketac
Molar, e Z-250 (Figura 8). Como a propriedade cariostatica destes cimentos esta diretamente relacionada
ao seu potencial de liberar fons fllor em quantidades suficientes e por um tempo relativamente longo, a
efetividade de Maxxion R parece incontestavel.
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Em um segundo momento, este potencial de liberagdo de flior do Maxxion R foi avaliado in vitro
comparativamente com os cimentos de ionémero de vidro Fuji Il LC (GC América), Vidrion R (SS White) e
Dyract AP (Dentsply), antes e apos a recarga com gel de fltor fosfato acidulado 1,23% (APF), por 1 minuto.
A Figura 9 mostra que Maxxion R apresentou a maior liberacéo de fons flior em todos os dias da ciclagem
inicial, especialmente nas primeiras 48 horas. Em relagao a pos recarga, Maxxion R também mostrou padrao
de liberacéo de fltor superior a dos cimentos Fuiji Il LC (especialmente nos dias 1, 5 e 7), Vidrion R e Dyract
AP em todos os dias de ciclagem (Figura 10).
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7. INSTRUCOES DE USO

1. Prepare a cavidade removendo apenas o tecido cariado. Nao ha necessidade de se promover retengoes
adicionais.

2. Recomenda-se condicionar esmalte e/ou dentina com acido policarboxilico (o préprio liquido do Maxxion
R) por 10 s previamente a insercao do iondbmero. Remova o acido com um aspirador de alta poténcia
e com um vigoroso spray de agua, isento de 6leo. Enxaguar por no minimo 10 s. Secar o preparo
ligeiramente com ar ou com bolinhas de algodao umedecidas e espremidas em gaze seca, evitando a
desidratacéo da dentina. Somente em cavidades muito profundas é recomendada a utilizagao de uma
base intermediaria de hidroxido de calcio.
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9.

Agite o frasco de p6 antes de usar.

Coloque 1 medida rasa de p6 e 1 gota de liquido sobre uma placa para mistura. Misture o pd ao liquido
gradualmente até obter uma mistura homogénea. O tempo para a mistura ndo devera ultrapassar 1 min.
Utilize uma espatula plastica para a mistura.

Aplique o produto na cavidade imediatamente, enquanto a mistura ainda apresenta brilho. Durante a
insercao e a autopolimerizagao (ativagao quimica) deve-se evitar o contato do Maxxion R com umidade.
Recomenda-se proteger a restauracao com um agente de protecao superficial.

Entre 3 e 4 min (ex.: vaselina sélida) o produto tera tomado presa e excessos poderdo ser removidos com
instrumentos adequados.

Os melhores resultados de acabamento e polimento podem ser obtidos 24 h apods a insercdo do material.
Limpe com agua os instrumentos utilizados imediatamente apds a aplicacdo do produto. Nota:
Recomenda-se manipular o cimento na faixa de temperatura entre 18 e 30°C. O tempo de trabalho pode
diminuir ou aumentar em temperaturas superiores ou inferiores as recomendadas, respectivamente.

. PRECAUCOES E CONTRAINDICACOES

Nao aplicar o produto diretamente sobre a polpa dental. Em casos de proximidade e/ou exposicao
pulpar, faca a protecado com uma pasta de hidroxido de calcio.

Evite o contato com os olhos. Em caso de contato acidental com os olhos, lave-os abundantemente com
agua corrente e contate imediatamente um médico.

Evite contato prolongado com a solucdo de acido policarboxilico, pois ela pode provocar irritacdo. Em
caso de contato acidental com as méaos, lava-las com agua em abundancia.

EFEITOS COLATERAIS

A aplicacdo do produto diretamente sobre a polpa dental pode causar irritacdo e/ou dano irreversivel (morte
pulpar)

10. CONSERVACAO E ARMAZENAMENTO

Manter o produto em sua embalagem original, sempre fechada e protegida da incidéncia de luz solar direta.
Armazene o produto em local seco, em temperaturas entre 15 e 30 °C. Nao armazenar o liquido em geladeira.
Recomenda-se ndo armazenar o produto junto com produtos a base de eugenol, fenol e p-monoclorofenol.

11. ADVERTENCIAS:

Nao utilizar o produto com prazo de validade vencido. Para o descarte do produto siga a legislacao de seu
pais. Manter o produto fora do alcance das criancas.
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Fabricado/distribuido por:

DENTSCARE LTDA.

Av. Edgar Nelson Meister, 474

Bairro: Distrito Industrial

89219-501 - Joinville - SC

Fone: (047) 3441-6100 /Fax: (47) 3427-3377
Autorizacgao de Funcionamento MS P5X44XY0XX28
CNPJ: 05.106.945/0001-06

INDUSTRIA BRASILEIRA

Responsavel Técnico: Friedrich Georg Mittelstadt
CRQ.: 13100147-SC

Marca:
FGM®

Atendimento ao Profissional:
+ 55 (47) 3441-6100

0800 644 6100
www.fgm.ind.br
contato@fgm.ind.br

Este material foi fabricado somente para uso odontoldgico e deve ser manipulado de acordo com as instrugdes de uso. O fabricante
nao é responsavel por danos causados pelo uso indevido ou por manipulagéo incorreta do material. Além disso, o usuario esta
obrigado a comprovar, antes do emprego e sob sua responsabilidade, se esse material € compativel com a utilizagcao desejada,
principalmente quando esta utilizagdo nao esté indicada nestas instrucdes de uso.
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